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ПрАТ  «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ  СПЕЦКАР’ЕР»
С Е Р Т И Ф І К А Т

на породоутворюючі  мінерали  
Івано-Долинського  родовища  базальтів
(по даних геологорозвідувальних робіт).
          Згідно результатів аналізів мінералогічного складу  базальти родовища складаються із таких породоутворюючих  мінералів:
1. Плагіоклаз                                           -  30-40 %

2. Піроксен                                               -  35-40 %
3. Палагоніт                                             - 10 -15%
4. Вулканічне скло                                  - 10-15 %
5. Хлорит                                                   - 10 - 15 %
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ  ПОКАЗНИКИ
1. Питома вага                                                     -   2,3 – 2,96 г/см3
2. Об’ємна вага                                                    -   2840 – 2939 г/см3
3. Водопоглинання                                              -   0,18 – 0,84 %
4. Коефіцієнт зменшення міцності  
при насиченні водою                                      -   0,9 – 0,97%
5. Втрата в масі при випробуванні 
на колі стиранності                                         -   0,48 – 0,64%
6. Пористість                                                        -   0,71 -2,51%
7. Межа міцності при стисканні у
водонасиченому стані                                     -   2327 - 4049 кг/см2
8. Межа міцності при стисканні у
    сухому стані                                                       -   2582 - 4183 кг/см2
ХІМІЧНИЙ  СКЛАД
1. SіО2                                   - 45,97 – 51,1
2. А12О3

                      - 0,95 – 14,75
3. Fе2О3+FеО                       - 3,50 – 15,39
4. ТіО2                                                                    - 2,45 – 3,09
5. МnО                                  - 0,04 – 0,43
6. СаО                                   - 8,27 – 9,99
7. МgО                                  - 4,00 – 6,75
8. Nа2О
+К2О   
            - 2,06 – 3,47
9. SO3                                    - 0,01 – 0,97
Головний маркшейдер                                            А.М. Галай

Лаборант                                                                 Л.С. Дашкель
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